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SZU Centrum laboratornich ¢innosti AN "
g Laborator pro chemickou bezpeénost vyrobki L
Zkusebni laboratof ¢. 1206, akreditovana CIA podle normy CSN EN ISO/IEC 17025
Protokol o vysledku laboratornich zkousek ¢. 1.3/15/B67
Stanoveni tékavych organickych latek (VOC) podle SOP 5/1.3
Zadavatel
Néazev zadavatele: TOPSTONE s.r.o.
Kontaktni osoba: Alice Svobodova
Adresa: Druzstevni 2169, 753 01 HRANICE
IC: 27782239 | Tel.: 733 641 084 | Fax: | E-mail: chemie@topstone.cz
Zakazka
[ C. jednaci: 182- 4119/15 C. expertizy: 151492 |
Vzorek

C. vzorku: 1.3/15/B67 — EP 11
Oznaceni (typ): dvouslozkové epoxidové pojivo
1. Vyrobce: TOPSTONE s.r.o., Druzstevni 2169, 753 01 HRANICE

2. Dovozce:
Popis vzorku: Vzorek testovaného materialu byl nanesen na desce z inertniho materialu o rozmérech 40x40cm.
Vzorek byl popsan, oznacen a zabalen dle pozadavka SOP 5/1.3.
Piedal: Prijal: Datum pievzeti: Zkouska provedena ve dnech:

postou Ing. Petr Gajdos 2.12.2015 27. 1. 2015- 26. 2. 2016

ProhliSeni laboratore
Vysledky méreni a zkouSek se tykaji pouze pfedmétu vySetfeni a nenahrazuji jiné dokumenty (napf. spravniho
charakteru), které jsou organy statniho odborného dozoru podle specifickych pozadavkid vyzadovany. Bez
pisemného souhlasu zkuSebni laboratore se nesmi zkusebni protokol reprodukovat jinak nez cely.
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Pozadované zkousky

Stanoveni VOC

ZkuSebni metoda:

Zkouska byla provedena podle standardniho operaéniho postupu ¢. SOP 5/1.3 (CSN EN 14662-2)

Vysledek stanoveni:

1.3/15/B67 —EP 11

n Cislo Sloucenina Koncentrace Nejistota Mez Pozn.
vzorku [ng/m’] méfeni® | stanovitelnosti
+ [ug/m’] [ng/m’]
1 benzen pms - 2,0 A
2 toluen 1 0.2 0.7 A
3 suma xylent 66 13 0.8 A
4 | 1.3/15/B67 | styren pms . 0.8 A
5 etylbenzen 18 4 0.8 A
6 trichloretylen pms - 0.8 A
7 tetrachloretylen pms - 0.8 A

pms — pod mezi stanovitelnosti

A = akreditovana zkouska

N = neakreditovana zkouska

S = zkouska provedena subdodavkou

@ uvadeéna rozsitena nejistota méfeni je pocitana za pouziti koeficientu k=2, coz odpovida hlading spolehlivosti cca 95 %.
Uvedend nejistota se nevztahuje na hodnoty pod mezi stanovitelnosti
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